
Resumo

Este trabalho apresenta os resultados obtidos do processo de carbonização de mantas 
eletrofiadas a partir de solução de PAN- Homopolímero) PAN 6%-Acrilato de Metila 
com dimetilformamida com o intuito de obter material para uso em supercapacitores. 
Após a carbonização a 900°C/ 5min, as mantas foram analisadas por MEV e apresentaram 
fibras de superfície lisa de tamanho nanométrico dispersas aleatoriamente. Para obtenção 
das características capacitivas foram realizados levantamento das curvas carga/ descarga 
por análise cronopotenciométrica, aonde foi possível observar as melhores caraterísticas 
relacionadas a capacitância específica e estabilidade de ciclagem em baixas correntes 
aplicadas para as amostras de PAN 6% Acrilato de Metila. Os resultados obtidos 
demonstraram que o material apresentou grande potencial para aplicação proposta.
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